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مقدمه
ترین عوامل مرگ هاي عفونی یکی از مهمبیماري

ها و میر در جهان است و افزایش مقاومت میکروب
نیـز یکــی از معضــلات مهـم در حــوزه بهداشــت و   

هاي مقـاوم بـه ترکیبـات    سلامت است. ظهور گونه
ضد میکروبی و آنتی بیوتیکها باعث شده محققـان  
برروي اسـتفاده از ترکیبـات ضـد میکروبـی نـوین      

یک باکتري گـرم  باسیلوس سرئوسمتمرکز شوند. 
مثبت، هوازي اختیـاري اسـت کـه در محـیط بـه      

شـود و قـدرت جوانـه    اي یافت مـی صورت گسترده
است. شیوع زنی سبب شیوع این نوع باکتري شده 

ــت و     ــام، گوش ــیر خ ــتر در ش ــاکتري بیش ــن ب ای
سبزیجات عامل بسـیاري از بیماریهـاي مـرتبط بـا     

باســیلوس ). 1مــواد غــذایی معرفــی شــده اســت (
زایی است یکی از مهم ترین عوامل بیماريسرئوس

ــرده و     ــل ک ــیون را تحم ــد پاستوریزاس ــه فرآین ک
تواند در یخچال نیز رشد کنـد. از دیگـر مـوارد    می

گزارشـات مختلـف در   باسـیلوس سـرئوس  میت اه
خصوص افـزایش مقاومـت ایـن بـاکتري بـه آنتـی       

). 2هاي مختلف است (بیوتیک
نانوذرات اکسیدهاي فلزي در برابر دامنه وسیعی 

انـد ها؛ اثرات ضد میکروبی داشتهاز میکروارگانیسم
که این ویژگی باعث تولید ترکیبات ضد میکروبـی  

ذایی و سـایر صـنایع شـده    نوین در صنعت مواد غ ـ
است. در دسترس بودن این نانوذرات و ویژگیهـاي  
فیزیکــی، شــیمیایی وکارکردهــاي زیــاد آنهــا ایــن 
ترکیبــات را نمونــه اي مناســب و جــایگزین بــراي 
ــداول نمــوده اســت.    ــی مت ــات ضــد میکروب ترکیب

ــید  ــانوذرات اکس ــد   ن ــیات ض ــزي خصوص ــاي فل ه
کیبـات  میکروبی بهتري نسبت به انـواع متـداول تر  

دهند کـه دلیـل آن نسـبت    ضد میکروبی نشان می
). دسـته  3زیاد سطح به حجم این ترکیبات است (

ــر    ــزي از نظ ــیدهاي فل ــانوذرات اکس ــیعی از ن وس
ــرار    ــورد بررســی ق ــی م خصوصــیات ضــد میکروب
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اکسید روي و اثرات -بررسی اثرات ضدمیکروبی نانوذرات ترکیبی مس و آلومینیوم 
باسیلوس سرئوسسینرژیستی با بیوسایدهاي مختلف علیه 

چکیده
ها دارند. هدف از ایـن تحقیـق بررسـی اثـر نـانوذرات      از میکروارگانیسمنانوذرات اکسیدهاي فلزي اثرات ضد میکروبی در برابر دامنه وسیعی :هدفوزمینه

است.باسیلوس سرئوساکسید روي و اثرات سینرژیستی آنها با بیوسایدهاي متداول علیه -ترکیبی مس و آلومینیوم
هـاي نـانوذرات بـا    همزمان و بررسی ویژگـی اکسید روي به روش رسوب-اکسید روي ، آلومینیوم-: در این تحقیق سنتز نانوذرات ترکیبی مسروش کار

اثرات ضد میکروبی نانوذرات توسط روش قطر هاله عدم رشد و اثرات سینرژیسـتی نـانوذرات بـا سـایر     صورت گرفت.TEMو FTIR،XRDاستفاده از 
بیوسایدهاي متداول توسط اندیس کسر غلظت مهاري تعیین شد. 

20و 26، 5/16اکسید روي به ترتیب برابر بـا  -اکسید روي و  آلومینیوم-نانوذرات اکسید روي،  نانوذرات ترکیبی مس: قطر هاله عدم رشد در مورد هایافته
گردید کـه  میلی متر بود. در بررسی اثرات سینرژیست نانوذرات ترکیبی با دو ماده ضد میکروبی متداول شامل پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم مشخص

ذرات با این ترکیبات ضد میکروبی اثر هم افزایی و سینرژیست دارند.هر دو این نانو
گـردد. همچنـین   گیري کرد افزودن عناصر مس و آلومینیوم در ساختار اکسید روي سـبب بهبـود اثـرات ضـد میکروبـی آن مـی      توان نتیجه: میگیرينتیجه

اکسید روي اثرات سینرژیستی دارند. -ترکیبات ضد میکروبی متداول (پراکسید هیدروژن و هیپوکلریت سدیم) با نانوذرات ترکیبی مس و آلومینیوم

باسیلوس سرئوس: نانوذرات ترکیبی، اکسید روي، سینرژیست، هاواژهکلید

11/11/89تاریخ پذیرش: 25/5/88تاریخ دریافت: 

29/3/97تاریخ پذیرش: 13/12/96تاریخ دریافت: 
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انــد همچـون نــانوذرات آلومینیـوم در برابــر   گرفتـه 
ــیاکلی ــر   4(اشرش ــع در براب ــید قل ــانوذرات اکس ) ن

و اسـتافیلوکوکوس اورئـوس   ، سـوبتلیس باسیلوس 
) نـــانوذرات بیســـموت در برابـــر 5(اشرشـــیاکلی

ــوزا،   ــودوموناس آئروژن ــانی س ــینتوباکتر بائوم و آس
نانوذرات اکسـید کلسـیم در برابـر   )6(اشرشیاکلی

ــانوذرات اکســیدهاي  7(اشرشــیاکلی ــان ن ). در می
فلزي، نانوذرات اکسید روي اثـرات ضـد میکروبـی    

که در تحقیقات وسیعی را نشان داده است بطوري
مختلف اثرات ضد میکروبـی آن ثابـت شـده اسـت     

)8( .
منظـور بهبـود خصوصـیات فیزیکـی نـانوذرات      به

اکسـیدهاي فلــزي، ســایر عناصــر بــا آنهــا ترکیــب  
عمـل بـا ترکیـب یـک عنصـر بـا       شود که ایـن می

ظرفیت بالاتر نسبت به اکسید اولیـه فلـزي انجـام    
شود. با عمـل ترکیـب، خصوصـیات سـاختاري،     می

الکتریکــی و نــوري اکســیدهاي فلــزي دســتخوش 
). عمل آمیختن سـایر عناصـر در   9شود (تغییر می

ساختار اکسید روي به منظور افـزایش کـارایی آن   
رسی قرار گرفته است در مطالعات مختلفی مورد بر

، )10)، آلومینیوم (9از جمله آمیختن عنصر آهن (
). بررسی اثرات ضد میکروبـی  12، مس ()11نقره (

ــاي    ــر باکتریه ــف در براب ــی مختل ــانوذرات ترکیب ن
مختلف توسط برخی محققین صورت گرفته اسـت.  
بررسی اثرات ضد میکروبی نانوذرات ترکیبی منگنز 

اسـتافیلوکوکوس  برابـر  کلسیم بـا اکسـید روي در   
) ؛ نـانوذرات ترکیبـی نقـره و اکسـید     13(اورئوس 

ــه  ــر علی ــانیوم ب ــانوذرات 14(اشرشــیاکلیتیت ) ؛ ن
و اشرشـیاکلی ترکیبی روي و اکسید مس در برابر 

) از جملـه تحقیقـات   15(استافیلوکوکوس اورئوس
انجام شده در این زمینه  اسـت. مطالعـاتی نیـز در    

میکروبــی نــانوذرات خصــوص بررســی اثــرات ضــد 
) را بـر  17) و اکسید روي (16مختلف مانند نقره (

صورت گرفته  است امـا در  باسیلوس سرئوسروي 
خصوص اثرات ضد میکروبی نانوذرات ترکیبـی بـر   

اي انجام نشده است. مطالعهباسیلوس سرئوسروي 
ــانوذرات   ــی ن ــرات ضــد میکروب در ایــن تحقیــق اث

د روي بـر روي  ترکیبی مس و آلومینیوم بـا اکسـی  
مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت.   باسیلوس سرئوس

بــه منظــور بررســی اثــرات سینرژیســتی نــانوذرات 

ترکیبی، از دو بیوسـاید متـداول شـامل پراکسـید     
هیدروژن و هیپوکلریت سدیم استفاده شده است.

روش کار
کلیه مواد شیمیایی مصـرف مربـوط بـه شـرکت     

Merck   آلمان است. نانوذره اکسید روي بـا انـدازه
ــر از  ــرکت 100ذرات کمت ــانومتر از ش -Sigmaن

Aldrich.تهیه شد
اکسـید  -منظور تهیه نـانوذرات ترکیبـی مـس   به

ــوم ــوب  -روي و آلومینی ــید روي از روش رس اکس
همزمـان اسـتفاده شـد. در ایـن روش بـراي تهیــه      

اکســید روي از ســولفات مــس و -نــانوذرات مــس
-لفات روي و به منظور تهیه نانوذرات آلومینیومسو

اکسید روي از سولفات آلومینیـوم و سـولفات روي   
استفاده شد. پس از تهیه محلولهاي سولفات مـورد  
نظر، محلولهـاي سـولفات تهیـه شـده بـا یکـدیگر       

4Dمخلوط شده و در دستگاه اولتراسـونیک مـارك  

Eurosonic ــانس ــا فرک ــدت kHz57ب ــراي م 2ب
قـرار داده شـد. سـپس در    Cº50ر دمـاي ساعت د

همراه بـا همـزدن قـرار گرفـت. محلـول      80دماي 
% قطره قطره بـه آن  25هیدروکسید سود با غلظت 

برسد (با 12محلول به pHافزوده شد تا زمانی که 
). در ایـــن Jenway 3520متـــر pHاســتفاده از  

دقیقه ادامه پیدا مـی  30شرایط، همزدن به مدت 
سـاعت در دمـاي   18حاصله به مدت کند. محلول 

شود. سپس عمل سانتریفوژ به محیط قرار داده می
منظور جـداکردن رسـوبات انجـام گردیـد. خـالص      
سازي توسط شستشو با آب مقطـر و اتـانول انجـام    

1بـه مـدت   Cº200شد. رسوبات حاصله در دماي 
ساعت داخل آون خلأ خشـک شـد. بـدین ترتیـب     

–روي و آلومینیوم اکسید-نانوذرات ترکیبی مس
).18اکسید روي حاصل گردید (

بررسی خصوصـیات سـاختاري نـانوذرات توسـط    
) توسـط  FTIRطیف مادون قرمـز تبـدیل فوریـه (   

و با Spectroma2مدل Perkin-Elmerدستگاه    
استفاده از قرص پتاسیم بروماید خشـک در دامنـه   

ثبـت شـد. پـراش    cm-14500-4000فرکانس 
Phillips PW1820استفاده از دستگاه   باXپرتو 

آزمایش شد.º80تاº2از
شــکل گیــري و انــدازه ذرات نــانوذرات تولیــدي 

HITACHIتوسط میکروسکوپ الکترونی عبـوري  
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با قراردادن یک قطـره از نـانوذرات   H-7500مدل  
حل شده در متـانول بـرروي تـوري مخصـوص بـا      
پوشش کربنه و خشک کردن با هوا وسپس گرفتن 
ــتگاه      ــتفاده از دس ــا اس ــکوپی ب ــاویر میکروس تص

انجام شد.kv100میکروسکوپ الکترونی در 
جهت آماده سازي مایه تلقیح، آمپول لیوفیلیزه از 

) PTCC 1665(باســـیلوس ســـرئوسبـــاکتري 
خریداري شده از مرکز پژوهشهاي علمی و صنعتی 
ایران در شرایط استریل، شکسته شده و به محـیط  

BHI   سـاعت در  24منتقل گردید و بـراي مـدت
درجـه سـانتی گـراد، گرمخانـه گـذاري      32دماي 

). سلولهاي میکروبی توسط سـانتریفیوژ  19گردید (
جـدا rpm4000با دور ALC4232شیکردار مدل 

شدند و کدورتی معادل با نیم مک فارلند (کدورت 
در هر میلی لیتـر) تهیـه گردیـد.    5/1×108معادل 

کـدورت  01/0سپس با رقیق کردن آن به نسـبت  
باکتري در هر میلی لیتر به دست آمد.106حدود 

با روش انتشار در آگار اثر ضد میکروبی نانوذرات 
مـورد  ترکیبی به تنهایی یا همراه بـا بیوسـایدهاي  

پراکسید هیدروژن، هیپوکلریـت سـدیم)   آزمایش (
سـلول در هـر   106مورد بررسی قرار گرفت. ابتـدا  

بــر روي ســطح باســیلوس ســرئوسمیلــی لیتــر از 
محیط کشت محـیط کشـت بـلاد آگـار  بـه طـور       

، 30، 20، 10جداگانه تلقیح شد. سپس غلظتهـاي  
میکروگرم در میلی لیتر از 500و 200، 100، 50

از نانوذرات ترکیبـی اکسـید روي بـر روي    هر یک
سطح محیط کشت بلاد آگار تلقیح شده با باکتري 

قرار داده شد و سپس پلیـت هـا   باسیلوس سرئوس
24درجه سـانتی گـراد بـراي مـدت     37در دماي 

ساعت گرمخانه گذاري شدند. هاله عدم رشد بـراي  
نشان دادن فعالیت ضد باکتري در نظر گرفته شـد  

)20.(
منظور بررسی این کـه آیـا نـانوذرات ترکیبـی     به

اکسید روي با سـایر ترکیبـات ضـد میکروبـی اثـر      
سینرژیست دارند از آزمایش تعیـین انـدیس کسـر    
غلظت مهاري استفاده شد. بـدین منظـور، از روش   

). ابتدا یکسـري  21رقیق سازي براث استفاده شد (
در جالوله اي قـرار  BHIتایی لوله حاوي محیط 8

هـاي سـریال   میلی لیتر از هر یک از رقت1و داده 
تهیه شده از نانوذرات و ترکیبـات بیوسـاید داخـل    

1آنها ریخته شد. بدین ترتیب که به لولـه شـماره   
حـداکثر  7حداقل غلظت نانوذره و به لوله شـماره  

غلظت نـانوذرات یـا بیوسـاید را وارد کـرده و لولـه      
ه شـد  به عنوان شاهد مثبت در نظر گرفت8شماره 

میلـی لیتـر   1بدین معنی که در ایـن لولـه فقـط    
میلی لیتر محیط براث 1سوسپانسیون میکروبی و 

استریل قرار داشت. در این آزمایش از لوله کنتـرل  
منفی نیز استفاده شد. بدین ترتیب که از هـر یـک   

میلـی  1از ترکیبات نانوذرات یا بیوسـایدها مقـدار   
سـی  1بـه آن  لیتر در یک لوله آزمایش ریختـه و  

سی محیط کشت براث استریل اضافه گردید. پـس  
از اضافه کردن محلولهاي نانوذرات و بیوسایدها بـه  

هاي هر سري، یک میلی لیتر از سوسپانسـیون  لوله
) PTCC 1665(باسیلوس سرئوسسوش میکروبی 

8تـا  1که داراي کدورت معین است، به لوله هاي 
نـانوذرات و  اضافه شد. به ایـن ترتیـب محلولهـاي    

ترکیبـــات بیوســـاید بـــا هـــم حجـــم خـــود، از  
سوسپانسیون باکتریایی رقیق شـد و غلظـت مـورد    
نظر به دست آمد. پس از انجام مراحل فـوق، درب  

سـاعت در دمـاي  24لوله ها بسته شد و  به مدت 
Cº37     گرمخانه گـذاري گردیـد. دانسـیته نـوري

ل نانومتر قب595براي تمام نمونه ها در طول موج 
و بعد از انکوباسیون سنجیده شـد. افـزایش میـزان    
دانسیته نـوري نشـان دهنـده رشـد بـاکتري بـود       

ها درحالی که عدم رشد باکتري در هر یک از نمونه
شامل نانوذرات اکسید روي به تنهایی یا ترکیب بـا  
هیپوکلریت سدیم یا پراکسید هیدروژن بـه عنـوان   

ته شد. حداقل غلظت مهاري هر ترکیب در نظر گرف
اندیس کسر مهاري براي هر یک از ترکیبات بـدین  

صورت تعیین شد:

FIC(A)= ترکیبی حالت در ماده مهاري غلظت حداقل
تنهایی به ماده مهاري غلظت حداقل

FIC(B)= ترکیبی حالت در ماده مهاري غلظت حداقل
تنهایی به ماده مهاري غلظت حداقل

ΣFIC= FIC (A) + FIC (B)

اثر ترکیبی سپس بدین صورت تفسیر می گردد: 
نشـان  5/0اندیس کسـر غلظـت مهـاري کمتـر از     

نشـان دهنـده   5/0-75/0دهنده اثر سینرژیسـت؛  
نشان دهنـده اثـر   75/0-1اثر سینرژیست جزئی؛ 
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نشان دهنده بی اثر بودن و بیشتر از 1-4افزایشی؛ 
).  22نشان دهنده اثر آنتاگونیستی است (4

تحلیلوتجزیهازآماريهايآزمونانجامجهت
با اسـتفاده از  تصادفیکاملاًطرحدر قالبواریانس

.شـد انجـام 13نسـخه  STATISTICAنرم افـزار  
تمامی آزمایشات، در سه تکرار صورت گرفـت.  بـه   
منظور  سهولت بررسی تیمارهاي مختلف براي هـر  
تیمار کد مشخصی تعیین شده است که در جدول 

ان داده شده است.نش1

هایافته
بررسی ساختاري نانوذرات اکسید روي به تنهایی 
یا به صورت ترکیبی بـا عناصـر مـس و آلومینیـوم     
توسط روش طیف مادون قرمز فوریه صورت گرفت 

نشان داده شـده اسـت. الگـوي    1و نتایج در شکل 

نیز در مورد نانوذرات مـورد بررسـی   Xتفرق اشعه 
نشـان داده شـده اسـت. بررسـی هـاي      2در شکل 

مورفولوژیک با استفاده از میکروسـکوپ الکترونـی   
نشان داده شده است. بـه طـور   3عبوري در شکل 

کلی نتایج هر سه آزمون برروي نانوذرات نشان داد 
که روش رسوب همزمان یک روش مناسب جهـت  

ترکیبی است. بررسی اثرات ضد تهیه این نانوذرات 
میکروبی نانوذرات نشان داد که با ترکیـب عناصـر   
مس و آلومینیوم در ساختار اکسید روي، قطر هاله 
عدم رشد و خاصیت ضد میکروبی نانوذرات به طور 

) و اثــر ضــد ≥01/0pمعنــی داري افــزایش یافــت (
اکسـید روي بـه   -میکروبی نانوذرات ترکیبی مـس 

 ــ ــب بیشــتر از ن ــوممرات ــی آلومینی -انوذرات ترکیب
ــر علیــه باســیلوس ســرئوس اســت   اکســید روي ب

). نتایج اثرات سینرژیست نانوذرات ترکیبی 4(شکل

تیمارهاي مختلف مورد بررسی و کدهاي مربوطه-1جدول
تیمارکدتیمارکدتیمارکد
نانوذرات اکسید روي 1

)mg/ml5(
اکسید روي -نانوذرات ترکیبی آآلومینیومmg/ml5(15اکسید روي (-نانوذرات ترکیبی مس8

))mg/ml5(
نانوذرات اکسید روي 2

)mg/ml10(
اکسید روي -نانوذرات ترکیبی آلومینیومmg/ml10(16اکسید روي (-نانوذرات ترکیبی مس9

))mg/ml10(
نانوذرات اکسید روي 3

)mg/ml20(
روي اکسید -نانوذرات ترکیبی آلومینیومmg/ml20(17اکسید روي (-نانوذرات ترکیبی مس10

))mg/ml20(
نانوذرات اکسید روي 4

)mg/ml30(
اکسید روي -نانوذرات ترکیبی آلومینیومmg/ml30(18اکسید روي (-نانوذرات ترکیبی مس11

))mg/ml30(
نانوذرات اکسید روي 5

)mg/ml50(
اکسید روي -نانوذرات ترکیبی آلومینیومmg/ml50(19اکسید روي (-نانوذرات ترکیبی مس12

))mg/ml50(
نانوذرات اکسید روي 6

)mg/ml100(
اکسید روي -نانوذرات ترکیبی آلومینیومmg/ml100(20اکسید روي (-نانوذرات ترکیبی مس13

))mg/ml100(
نانوذرات اکسید روي 7

)mg/ml200(
اکسید روي-نانوذرات ترکیبی آلومینیومmg/ml200(21اکسید روي (-نانوذرات ترکیبی مس14

))mg/ml200(

طیف مادون قرمز فوریه نانوذرات- 1شکل 
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اکسید روي همراه بـا پراکسـید   -مس و آلومینیوم
نشـان  2هیدروژن و هیپوکلریت سدیم در جـدول  

داده شــده اســت. انــدیس کســر مهــاري در مــورد 
بـا پراکسـید   اکسـید روي همـراه  -نانوذرات مـس 

کـه  41/0برابر با 02/0+ 100هیدروژن در غلظت 
نشان دهنده اثر سینرژیست کامـل اسـت ولـی در    
سایر غلظتها، اثر سینرژیستی جزئی داشـته اسـت.   

اکســید روي -همچنــین نــانوذرات ترکیبــی مــس
50+50هـاي  همراه با هیپوکلریت سدیم در غلظت

تعیین 45/0و 5/0، به ترتیب برابر با 100+100و 
اکسید روي و -گردید. نانوذرات ترکیبی آلومینیوم

پراکســید هیــدروژن در تمــام غلظــت هــاي مــورد 
را 5/0بررسی مقادیر اندیس کسر مهاري بـیش از  

-نشان داد. در مورد نـانوذرات ترکیبـی آلومینیـوم   

ــام   ــز در تم ــت ســدیم نی اکســید روي و هیپوکلری
ش از غلظتهاي مورد بررسی مقادیر کسر مهاري بی

بود.5/0

گیريبحث و نتیجه
در بررسی طیـف مـادون قرمـز فوریـه، پیـک در      

مربوط به اکسـید روي  cm-1555-530طول موج 
) که در هر سه طیف قابل مشاهده است. 23است (
ــک ــه  پی ــاي دامن 1365و cm-12402 ،1638ه

اکسـید  -مربوط به وجود مـس در نـانوذرات مـس   
-). در خصوص نانوذرات آلومینیـوم 23روي است (

و cm-12362 ،1740اکســـــید روي پیکهـــــاي 
-Zn Alبه پیوند 1364 O   نسبت داده شـده اسـت

)24.(

نانوذراتXطیف پراش اشعه - 2شکل

a b

).bاکسید روي (- )؛ نانوذرات آلومینیومaاکسید روي (-تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوري. نانوذرات مس-3شکل
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نـانوذرات مـورد   Xبا بررسی الگوي تفـرق اشـعه   
) می توان بیان نمود که پیک هاي 2بررسی (شکل

متعلــق º36/36 ،º56/34،º86/31 =θ2پــراش در
). بـر اسـاس اطلاعــات   10بـه اکسـید روي اسـت (   

ICDD   متعلق به وجود مس در سـاختار نـانوذرات
) آمیختن عنصـر آلومینیـوم   25اکسید روي است (

Xسبب هیچگونه تغییري در الگـوي تفـرق اشـعه    

) فقـط شـکل   10نانوذرات اکسید روي نمی گردد (
پیکهاي در اثر آمیختن عنصر آلومینیوم به اکسـید  

).23کند (روي تا حدي تغییر می
ــاخت  ــکوپی س ــاویر میکروس ــت را در تص ار ورتزی

دهد که با نتایج حاصل از پراش نانوذرات نشان می
همخوانی دارد. ترکیب عناصر آلومینیوم و Xاشعه 

مس نیز در تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبـوري  
مشهود است.

هاي ساختاري نـانوذرات  در مجموع نتایج بررسی
ترکیبی نشان دهنده مناسـب بـودن روش رسـوب    

ساده شیمیایی اسـت بـراي   همزمان که یک روش
تهیه نانوذرات ترکیبی مورد نظر است.

بررسی اثرات ضـد میکروبـی نـانوذرات ترکیبـی     
اکسید روي توسط -اکسید روي و آلومینیوم-مس

تعیین قطر هاله عدم رشد نشـان دهنـده افـزایش    
خاصیت ضـد میکروبـی نـانوذرات اکسـید روي در     

ختار صورت ترکیب عناصر مس و آلومینیوم در سـا 
).4آن است (شکل

نشـان داده شـده اسـت    4همانطور که در شکل 
اکسید روي قطر هاله عدم -نانوذرات ترکیبی مس

اکسید -رشد بیشتري نسبت به نانوذرات آلومینیوم

کننــد کــه نشــان دهنــده قــدرت روي ایجــاد مــی
اکسـید روي در برابـر   -بیشتري ضد میکروبی مس

هــاي اســت همچنــین غلظــتباســیلوس ســرئوس
مختلف برروي خاصیت ضد میکروبـی هـر یـک از    

هاي بیشـتر، اثـر ضـد    ثر است و غلظتمؤنانوذرات 
میکروبی بیشتري نشان دادند. بیشترین قطر هالـه  

اکسـید روي بـا غلظـت    -به مسعدم رشد مربوط
mg/ml500) میلـــی متـــر). نـــانوذرات 26اســـت

اکسید روي، قطر هاله عدم رشـد برابـر   -آلومینیوم
کننـد. نـانوذرات اکسـید    میلی متر ایجاد می20با 

5/16روي به تنهایی قطر هاله عدم رشـد برابـر بـا    
میلی متر را دارا می باشد. ترکیـب عناصـر مـس و    

تار نانوذرات اکسـید روي سـبب   آلومینیوم در ساخ
باسـیلوس  بهبود خاصیت ضد میکروبی آن در برابر 

) بهبود 2015گردد. شارما و همکاران (میسرئوس
خاصیت ضد میکروبی نانوذرات اکسید روي همـراه  

ــر   ــوم را در براب ــا آلومینی ــوبتلیس ب ــیلوس س ،باس
را نشان دادند. استافیلوکوس اورئوسو اشرشیاکلی

هـاي فلـزي   ناصر در ساختار اکسیدترکیب کردن ع
گردد که سبب بهبود خاصیت ضد میکروبی آنها می

این اثر به دلیـل تشـکیل اکسـیژن فعـال ناشـی از      
هاي بـار ایجـاد   گیري حاملواکنش ترکیب و شکل

شده برروي نانوذرات اکسید روي و واکنش متقابل 
آنها بـا اکسـیژن و مولکولهـاي آب بـر روي سـطح      

). آنالیز واریانس تیمارهاي مختلف 26ذرات است (
نیز تفاوت معنی داري بین نانوذرات اکسید روي به 

اکسـید  -اکسـید روي و آلومینیـوم  -تنهایی، مـس 
ــی داري   ــطح معن ــود  % ر1روي در س ــد نم ا تأیی

اکسید روي-اکسید روي و آلومینیوم- در غلظت هاي مختلف نانوذرات مسباسیلوس سرئوس) mmقطر هاله عدم رشد (- 4کلش
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ها نشان داده نشده است).(داده
ــی مــس  ــانوذرات ترکیب ــدگی ن -حــداقل بازدارن

اکســید روي، هیــدروژن -اکســید روي، آلومینیــوم
پراکســید و هیپوکلریــت ســدیم بــه تنهــایی و بــه 

هاي مختلف تعیـین شـد   صورت ترکیبی در غلظت
). 2(جدول

اکسـید روي  -مطابق این جدول، نانوذرات مـس 
ــه     ــبت ب ــري نس ــدگی کمت ــت بازدارن داراي غلظ

باسیلوس سـرئوس اکسید روي در برابر -آلومینیوم
دارد. مخلوط دو ماده بیوساید بـا نـانوذرات سـبب    

شـود کـه   افزایش خاصیت ضد میکروبـی آنهـا مـی   
چنانچه مجموع کسر غلظـت بازدارنـدگی کمتـر از    

-75/0باشد نشان دهنـده اثـر سینرژیسـت و    5/0
نشان دهنـده اثـر سینرژیسـت جزئـی اسـت.      5/0

اکسـید روي همـراه بـا هیـدروژن     -نانوذرات مـس 
) اثر سینرژیست 02/0+ 100ظت (پراکسید در غل

کامل نشان داد و در سایر غلظتها اثر سینرژیسـتی  
-جزئی داشتند. در مـورد ترکیـب نـانوذرات مـس    

ــت ســدیم در دو غلظــت   اکســید روي و هیپوکلری
) اثر سینرژیسـت کامـل و   50+ 50و 100+ 100(

ها اثر سینرژیست جزئی داشـت. در  در سایر غلظت
اکســید روي و  -ومخصــوص نــانوذرات آلومینیـ ـ 

هــا اثــر  پراکســید هیــدروژن در تمــام غلظــت   
سینرژیستی به صورت جزئی بود. مخلوط نانوذرات 

اکسید روي و هیپوکلریت سـدیم  نیـز   -آلومینیوم
ها اثر سینرژیستی جزئـی بـود. اثـر    در تمام غلظت

ــت   ــدروژن و هیپوکلری ــید هی ــتی پراکس سینرژیس
توسـط  یاکلیاشرشسدیم با نانوذرات نقره در برابر

).27) گزارش شده است (2015دانگ (
-این مطالعه نشان داد که نانوذرات ترکیبی مس

ــوم ــید روي و آلومینیـ ــید روي داراي -اکسـ اکسـ

باسـیلوس سـرئوس  خاصیت ضد میکروبی در برابر 
هستند. خاصیت ضـد میکروبـی ایـن ترکیبـات بـا      

یابـد و اثـر ضـد    افزایش غلظـت آنهـا افـزایش مـی    
ید روي داراي مس بیشـتر از اکسـید   میکروبی اکس

ــوط    ــتفاده مخل ــت. اس ــوم اس ــاوي آلومینی روي ح
نانوذرات ترکیبی مس یا آلومینیوم و اکسید روي با 
دو ماده بیوساید متـداول در صـنعت مـاده غـذایی     
شامل پراکسـید هیـدروژن و هیپوکلریـت سـدیم،     
سبب افزایش قدرت ضد میکروبـی ایـن ترکیبـات    

هـاي بیشـتر از ترکیـب    تگـردد. غلظ ـ نانوذره مـی 
نانوذرات و هر یـک از بیوسـایدهاي مـورد مطالعـه     

گـردد. ایـن   سبب اثر سینرژیستی بیشتر آنهـا مـی  
ــوط پراکســید  بررســی نشــان مــی دهــد کــه مخل

هیدروژن یا هیپوکلریت سدیم همـراه بـا نـانوذرات    
توان بـه عنـوان ترکیبـات    اکسید روي را می-مس

ضدعفونی کننده به کار برد.

منابع
1. Altaf MS, Iqbal A, Ahmad M, Hussain SA,

Ahmad R, Willayat MM. Study of
enterotoxigenicity of B.cereus emetic strain by skin
vasopermeability reaction in rabbits and poultry. Int
J Pharma Bio Sci; 2012. 3(2):166-172.

2. Sood B, Pal Sahota P, Hunjan M. Multidrug
Resistant Bacillus cereus in Fresh Vegetables: A
Serious Burden to Public Health.  Int J Curr
Microbiol App Sci; 2017. 6(4): 649-661.

3. Whitesides GM. Nanoscience, nanotechnology,
and chemistry. Small; 2005.1:172–9.

4. Ansari MA, Khan HM, Khan AA, Cameotra
SS, Saquib Q, Musarrat J. Interaction of Al2O3

nanoparticles with Escherichia coli and their cell
envelope biomolecules. J Appl Microbiol;
2014.116:772–83.

5. Baek YW, An YJ. Microbial toxicity of metal
oxide nanoparticles (CuO, NiO, ZnO, and Sb2O3) to
Escherichia coli, Bacillus subtilis, and

باسیلوس سرئوسحداقل غلظت بازدارندگی و کسر غلظت بازدارندگی بر روي -2جدول

C
u-

(m
g/m

l)Z
nO

درصد بازدارندگی

A
l-

Z
nO

(m
g/m

l)

درصد بازدارندگی

(%
)H

2 O
2

درصد بازدارندگی

(m
g/m

l)N
aO

C
l

درصد بازدارندگی

C
u-

Z
nO

+
H

2 O
2

ΣFIC

C
u-

Z
nO

+
N

aO
C

l

ΣFIC

A
l-

Z
nO

+
H

2 O
2

ΣFIC

A
l-Z

nO
+

N
aO

C
l

ΣFIC

20205022001/031202920 +001/068/020 +207/050 +001/073/050 +2074/0
304510055002/059306630 +002/062/030 +3062/0100 +002/073/0100 +3071/0
50692006801/076508150 +01/052/050 +505/0200 +01/063/0200 +5065/0
100853008902/09110091100 +02/041/0100 +10045/0300 +02/052/0300 +10053/0
20010050010003/0100140100

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
87

04
3.

13
97

.2
5.

4.
7.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
17

 ]
 

                               7 / 9

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22287043.1397.25.4.7.6
https://rjms.iums.ac.ir/article-1-5191-en.html


داریدزهره

1397http://rjms.iums.ac.irتیر، 169، شماره 25دوره پزشکی رازيعلوم مجله

96

Streptococcus aureus. Sci Total Environ;
2011.409:1603–8.

6. Jassim AM, Farhan SA, Salman JA, Khalaf KJ,
Al Marjani MF, Mohammed MT. Study the
antibacterial effect of bismuth oxide and tellurium
nanoparticles. Int J Chem Biol Sci; 2015.1:81–84.

7. Rezaei-Zarchi S, Javed A, Javeed Ghani M,
Soufian S, Barzegari Firouzabadi F, Bayanduri
Moghaddam A, et al. Comparative study of
antimicrobial activities of TiO2 and CdO
nanoparticles against the pathogenic strain of
Escherichia coli. Iran J Pathol; 2010.5:83–9.

8. Raghunath A, Perumal E. Metal oxide
nanoparticles as antimicrobial agents: a promise for
the future. Int J Antimicrob Agents; 2017. 49: 137–
152.

9. Srinivasulu T, Saritha K, Ramakrishna Reddy K
T. Synthesis and characterization of Fe-doped ZnO
thin films deposited by chemical spray pyrolysis.
Mod ElectronMater; 2017. 3 : 76–85

10. Poloju M, Jayababu N, Ramana Reddy MV.
Improved gas sensing performance of Al doped
ZnO/CuO nanocomposite based ammonia gas
sensor. Mater Sci Eng B; 2018.227: 61–67.

11. Chauhan R, Reddy A, Abraham J.
Biosynthesis of silver and zinc oxide nanoparticles
using Pichia fermentans JA2 and their antimicrobial
property; 2015. J Appl Nanosci .5:63–71.

12. Muthukumaran S, Gopalakrishnan R.
Structural, FTIR and photoluminescence studies of
Cu doped ZnO nanopowders by co-precipitation
method. Opt Mater; 2012.34:1946–1953.

13. Hameed ASH, Karthikeyan C, Sasikumar S,
Kumar VS, Kumaresan S, Ravi G. Impact of
alkaline metal ions Mg2+, Ca2+, Sr2+ and Ba2+ on the
structural, optical, thermal and antibacterial
properties of ZnO nanoparticles prepared by the co-
precipitation method. J Mater Chem B;
2013.1:5950.

14. Gupta K, Singh RP, Pandey A, Pandey A.
Photocatalytic antibacterial performance of TiO2

and Ag-doped TiO2 against S. aureus, P. aeruginosa
and E. coli. Beilstein J Nanotechnol; 2013. 4:346–
51.

15. Malka E, Peralshtein I, Lipovsky A, Shalom
Y, Naparstek L, Perkas N, et al. Eradication of
multi-drug resistant bacteria by a novel Zn-doped
CuO nanocomposite. Small; 2013. 9:4069–76.

16. Ghahfarokhi SA, Naji T, Mazdapour M,
Kazemi A, Tajehmiri A. Antibacterial effect of
silver nanoparticles on Bacillus cereus. Int J Basic
Biosci; 2014. 2(2): 6-11.

17. Mirhosseini M, Barzegari Firouzabadi F.
Reduction of Listeria monocytogenes and Bacillus
cereus in Milk by Zinc Oxide Nanoparticles. Iran J
Pathol; 2015. 10(2): 97-104.

18. Mukhtar M, Munisa L, Saleh R. Co-
Precipitation Synthesis and Characterization of
Nanocrystalline Zinc Oxide Particles Doped with

Cu2+ Ions. Mater Sci Appl; 2012. 3: 543-551.
19. Yolmeh M, Habibi-Najafi MB, Najafzadeh M,

Arzyabi asar UV bar roshd E. Coli, Bacillus cereus
joda shode az shir kham va berenje kham].  Iran
Food Sci Technol J; 2015.11: 319-324. [Persian].

20. Sawai J, Kojima H, Igarashi H, Hashimoto A,
ShojiS, Sawaki T, et al. Antibacterial characteristics
of magnesiumoxide powder. World J Microbiol
Biotechnol; 2000.16(2):187-94.

21. Kumar KA, Mazumdar K, Dutta NK, Karak P,
Dastidar SG, et al. Evaluation of synergism between
the aminoglycoside antibiotic streptomycin and the
cardiovascular agent amlodipine. Biol Pharm Bull;
2004. 27: 1116-1120.

22. Roks G, Deckers CL, Meinardi H, Dirksen R,
van Egmond J, et al. Effects of polytherapy
compared with monotherapy in antiepileptic drugs:
an animal study. J Pharmacol Exp Ther; 1999; 288:
472-477.

23. Raja K, Ramesh PS, Geetha D. Structural,
FTIR and photoluminescence studies of Fe doped
ZnO nanopowder by co-precipitation method.
Spectrochem. Acta A – Mol Biomol Spectrosc;
2014. 131: 183–188.

24. Sreeram, V.  Influence of transition metal (Cu,
Al) ions doping on structural and optical properties
of ZnO nanopowders. Int J Chem Stud; 2017. 5(1):
70-73.

25. International Center for Diffraction data.
Available at: http://www.icdd.com/

26. Sharma N, Jandaik S, Kumar S,  Chitkara M,
Singh Sandhu I. Synthesis, characterization and
antimicrobial activity of manganese- and iron-doped
zinc oxide nanoparticles. J Exp Nanosci;
2015.11(1): 54-71

27. Dong X, Koo Y, Tang Y, Yun Y, Yang Y.
Superior Antibacterial Activity of Photochemical
Synthesized Ag-CNT Composites and their
Synergistic Effects in Combination with other
Antimicrobial Agents. J Nanomed Nanotechnol;
2015. 6(3): 1-7.

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

22
87

04
3.

13
97

.2
5.

4.
7.

6 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 r

jm
s.

iu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

25
-0

7-
17

 ]
 

                               8 / 9

https://dor.isc.ac/dor/20.1001.1.22287043.1397.25.4.7.6
https://rjms.iums.ac.ir/article-1-5191-en.html


Original Article http://rjms.iums.ac.ir

1389بهار 1،شماره ،7دوره 

Razi Journal of Medical Sciences Vol. 25, No. 169, June-July 2018 97

Investigating antimicrobial and synergistic effects of doped zinc oxide
nanoparticles against Bacillus cereus

*Zohreh Didar, Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Islamic Azad
University, Neyshabur Branch, Neyshabur, Iran (*Corresponding author). z_didar57@yahoo.com

Abstract
Background: The purpose of this study was to investigate the effect of copper and
aluminum-zinc oxide nanoparticles and their synergistic effects with conventional biocides
against Bacillus cereus.
Methods: Synthesis of copper-zinc oxide, aluminum-zinc oxide nanoparticles performed via
co- precipitation method and nanoparticle properties were investigated using FTIR, XRD and
TEM. The antimicrobial effects of nanoparticles were determined by determination of the
inhibition zone diameter and the synergistic effects of nanoparticles with other conventional
biocides determined by the inhibitory concentration fraction index.
Results: The diameter of the inhibition zone for zinc oxide nanoparticles, copper doped zinc
oxide and aluminum doped zinc oxide were 16.5, 26 and 20 mm, respectively. Investigation
of synergist effects with two common antimicrobial agents, including hydrogen peroxide and
sodium hypochlorite, have shown that the doped nanoparticles have synergistic effects with
these antimicrobial compounds.
Conclusion: It can be concluded that the doping of copper and aluminum elements in the
zinc oxide structure improves its antimicrobial effects. Also, conventional antimicrobial
compounds (hydrogen peroxide and sodium hypochlorite) have synergistic effects with
synthetic copper nanoparticles and aluminum oxide zinc.

Keywords: Doped nanoparticles, Zinc oxide, synergistic, Bacillus cereus
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